
ラドル直径 = 1.25 m
スチール重量 = 65 t
スラグ重量 = 1200 kg
ガス流量 = 100 Nl/min

目が出ている



スラグ相

界面（反応領域）

溶融スチール表面ラドルのガス攪拌



上向きのガス流れ スチール相

スラグ相反応領域(溶融スチールとスラグの混合)

界面近傍の断面図
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Steel/slag interface

2 [Al] + 3 [O]  = Al2O3

[Fe] +   [O]  = FeO

[Mn] +   [O]  = MnO

[Si] + 2 [O]  = SiO2

[S] +  (O2-) = [O] + (S2-)
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